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RAPPORTO DI PROVA N. 301055/7365/CPD

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova
notificato (n. 0407) ai sensi deila Direttiva 89/106/CEE (CPD)

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - lialia, 11/12/2012

Committente: STAMPLAST S.r.l. - Via Barbaro Forleo, 63 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA
{BR) - Italia

Data della richiesta della prova: 27/11/2012

Numero ¢ data della commessa: 58168, 27/11/2012

Data del ricevimento del campione: 17/07/2012 e 09/11/2012

Data delPesecuzione della prova: 02/10/2012 ¢ 21/11/2012

Oggetto della prova: Prove di resistenza su corpi di canaletta secondo la norma UNI EN 1433:2008 ~

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 9 - Via del Lavoro, 3 - 47814 Bellaria-Igea
Marina (RN) - italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente .
Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/1560 e n. 2012/2348

Sk diel cunnicash.

Il campione sottoposto a prova é denominato “CANALE TIPO TOP ABS 20x100 H15", di tipo M in materia-
le polimerico termoplastico, con rinfianco in calcestruzzo non armato,

Deserizs fel -y
Il campione sottoposto a prova & costituito da n. 3 corpi di canaletic in materiale polimerico, dimensioni
L = 1000 mm, apertura libera CO = 155 mm, altezza H = 197 mm, larghezza 227 mm. La canaletta risulta es-
sere chiusa in entrambi i lati. Nel foglio n. 4 é riportato il disegno schematico del campione in prova.
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VERIFICA DEL CARICO DI ROTTURA DELLA CANALETTA
TOP 20X100CM



